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Введение. Неконтролируемые кровотечения остаются одной из главных причин смертности в процессе 
хирургических операций, сопровождаясь большим количеством осложнений и побочных эффектов [1]. Хито-
зан является одним из наиболее перспективных полимеров для использования в медицине. Являясь произво-
дным хитина, вторым по распространенности полисахаридом в мире после целлюлозы, он обладает такими 
свойствами как биосовместимость и нетоксичность[2], что позволяет использовать его в медицинских целях. 
Сочетание этих характеристик с гемостатическими свойствами позволяет использовать его для остановки 
внутренних кровотечений. [3] К тому же, хитозан способен к биодеградации, что позволяет исключить повтор-
ные операции по удалению материала на его основе из организма.

Цель исследования. исследование гемостатических свойств материалов на основе хитозана и нанофи-
брилл хитина.

Материалы и методы. 92  крысы были разделены на 2  группы, в зависимости от того, на каком сосуде 
тестировалось остановка кровотечения — артерии или вене. Кровотечение в сосудах останавливалось с по-
мощью губок на основе хитозана с добавлением хитина с концентрациями 0 %, 0.5 %, 5 % и 50 %, а также нетка-
ного материала с концентрацией хитина 0.5 %. Рассекалась стенка бедренной вены/артерии, и к пораженному 
месту прикладывался гемостатический материал, после чего засекалось время до полной остановки крово-
течения.

Результаты. Сравнение результатов при использовании гемостатических материалов на основе хитозана 
с различной концентрацией хитина показывает, что наиболее быстрая остановка кровотечения достигается 
при использовании гемостатических губок с концентрацией хитина 0.5 %. После учета данных был изготовлен 
нетканый материал с данной концентрацией, показавший лучшие результаты

Выводы. По результатам исследования было определено, что нетканый материал на основе хитозана с 
концентрацией хитина 0.5 % обладает наибольшим кровеостанавливающим эффектом.
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